Technisches Merkblatt
Aeroflex® 840
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AEROFLEX® 840 dient zur Hinterliftung der Dacheindeckung und ist
fur mittlere und tiefe Profilierungen von Dachsteinen und
Ziegelformen geeignet. Die besondere  Verbindung von
Glasfilamentgewebe als Trédgermaterial und starken Metallbédndern
aus Aluminium ist praktisch unangreifbar, alterungsbestandig und
bietet sicheren Schutz vor Umwelteinflissen. Durch ein zweites
gelochtes Metallband wird das Eindringen von Insekten, Flugschnee,
grober Schmutz und Regen verhindert. Zum absolut sicheren
Verbund sind die Aluminiumbander mit dem Tragermaterial vernaht.
Die seitlichen Kanten der unteren Aluminiumstreifen sind umgewalzt
um eine Verletzungsgefahr auszuschlieBen. Das auf der Unterseite
stark klebende Butylband dient zur Befestigung der First- und
Gratrolle auf allen Dachsteinoberflachen und besitzt eine
hervorragende Anfangshaftung.
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roduktvorteile:

Effektive Methode zum Schutz vor tierischen Eindringlingen

Kein Eindringen von Wasser, Schmutz und Schnee in die Hinterliiftung mehr méglich
Tragermaterial mit Metallbénder fest vernaht

Jahrzehnte bewahrte und praxisgetestete Materialien

Sorgt fiir eine optimale Belliftung nach DIN 4108

Mittelstreifenmarkierung zur schnellen Zentrierung auf First- und Gratlatte
Tragermaterial als schwer entflammbar eingestuft, A2-s1,d0
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Technische Daten:

Stérke des gepragten Produkts ohne Butyl ca. 4,5 mm

Starke des Aluminiums 0,16 mm und 0,12 mm
Temperaturbesténdigkeit -30 °C bis + 85 °C
Verarbeitungstemperatur +5°Cbis +35°C
Farben ziegelrot, braun, schwarz
Breite 320 mm

Breite der Metallbander 100 mm und 60 mm
Dehnung der Metallbander >25%

Rollenlange 5m
Verpackungseinheit 4 Rollen
Liftungsquerschnitt ca. 150 cm2/m
Butylklebestreifen 20x2mm
Trégermaterial Glasfilamentgewebe
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Verarbeitungshinweise:

AEROFLEX® 840 kann generell mit den vorhandenen Werkzeugen verarbeitet werden. Neben Metermal, Bleistift und Schere
wird noch ein Tacker benétigt. Die Verarbeitung ist sehr einfach: Auf First- oder Gratlatte ausrollen, ausrichten, festtackern,
Klebeschutz entfernen, das untere Aluminiumband an die Dacheindeckung anformen und kontinuierlich fest andriicken. Die
Butylklebestreifen miissen vollflachig auf den Dachsteinen bzw. Ziegeln verklebt werden. Es ist zu beachten, dass
AEROFLEX® 840 nicht in gespanntem Zustand verlegt wird. Nach Montage der Firstziegel, ist der obere plissierte
Aluminiumstreifen, an die Unterseite der Firstziegel anzuformen.

Bei Temperaturen unter + 5°C wird die Verarbeitung von AEROFLEX® 840 nicht empfohlen. Der Untergrund, auf den die
Butylklebestreifen verklebt werden, muss trocken, staub- und schmutz-, &l-, fettfrei und frei von Verunreinigungen jeglicher
Art sein. Werden Dachsteine verwendet, deren Oberflache modifiziert wurde, insbesondere mit einem Lotus-Effekt oder einer
Silikonisierung, so sind beziiglich der Haftung der Butylbander auf den Dachsteinen unbedingt Eigenversuche durchzufiihren.

Lagerung:
12 Monate nach Datum der Herstellung im geschlossenen Originalgebinde bei einer Temperatur von max. 30 °C. Eine
Lagerung bei mehr als 30 °C kann zu Schwierigkeiten beim Abziehen des Silikonpapiers vom Kleber fiihren.

Besondere Hinweise:

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen der Praxis und bei uns durchgefihrter Versuche, jedoch unverbindlich und sind keine
Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Sie entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Anderungen sind
vorbehalten. Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmdglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine griindliche Eignungsprifung des Produkts an
Originalmaterialien durchzufiihren, bevor es fiir die Verarbeitung freigegeben wird. Dabei steht lhnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur Seite.

Alle unsere Erzeugnisse werden einer strengen Qualitatskontrolle unterzogen.

Dieses Technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen und ist langstens giltig bis zum erscheinen einer neuen Version, bzw. bis zum 31.12.2022. Ab dem
01.01.2023 bitte die dann gliltige Version anfordern
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